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Katowice, dnia 19.05.2015r. 









Egz. pojedynczy



Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Zakup papieru ksero A-4, A-3 dla CBŚP, KWP i KMP/KPP woj. śląskiego na rok 2015-2016” 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:  
Pytanie nr 1 
Zamawiający oczekuje zaoferowania papieru o białości CIE 146, grubość 106 mikronów i nieprzezroczystości 92 dostępnego w formacie A4 i A3. 

Papier dostępny na rynku o białości CIE 146 mają grubość nominalną 104 mikronów i nieprzezroczystość równą 92% ( wymaganą przez Zamawiającego). W odpowiedzi na pytanie dotyczące wyjaśnienia opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający nie zmienił opisu przedmiotu zamówienia. 

Parametry grubości (określany na podstawie normy PN-EN ISO 534:2012) oraz nieprzezroczystości (określane na podstawie normy ISO 2471:1998) wynikają z technologii produkcji papieru i są ze sobą powiązane i proporcjonalne. Zwiększenie grubości papieru – tak jak oczekuję tego Zamawiający, zwiększa się również nieprzezroczystość. Papier o grubości wymaganej przez Zamawiającego 106 mikronów będzie miał większą pulchność i większą nominalną nieprzezroczystość tj. 93%. Papier o większej nieprzezroczystość będzie papierem o lepszych parametrach to znaczy nadruk nie będzie przebijał na drugą stronę. Informację pochodzą z Laboratorium Jakości Papieru przy Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi. W związku z powyższym nie ma możliwości zaoferowania papieru o parametrach określonych przez Zamawiającego, co w konsekwencji będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert złożonych w postępowaniu.

Proszę o zmianę opisu przedmiotu zamówienia tak, aby można było zaoferować papier o grubości 106 mikronów i nieprzezroczystości 93% lub o dopuszczenie do zaoferowania papieru o większej nieprzezroczystości niż 92%.
Odpowiedź – 1 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę opisu przedmiotu zamówienia. Jednocześnie informujemy, że podane parametry są parametrami minimalnymi i Zamawiający dopuszcza papier o wyższych parametrach, np. białość CIE wyższa niż 146, grubość106 lub wyższa, nieprzeźroczystość wyższa niż 92. 

Wyk w 1 egz. M.S./ W.K.
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
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