
11,0 m p.p.t.

40 0,0 100

25 0,0 100,00

10 1,8 98,20

2,0 3,6 94,62

1,0 7,0 87,65

0,5 10,6 77,04

0,25 39,3 37,77

0,1 25,0 12,82

0,063 7,5 5,37

0,063> 5,4 0,00
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Średnica zastępcza ziaren dT [mm]

fk= 0%

fż =5,4%

fp=89,2%

fπ+fi =5,4%


